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الفرقة الثانية 

الاسقف والارضيات تكسيات محاضرة 
الارضيات: أولا

د لعزيز/ د: إعدا ا أمنية مجدي عبد 

هبه عيسي/ د



:  الاسمنتيةالبلاطات 
يات كبلاط للأرضيستخدم ملون مصنوع يدوياً بلاط 

ح طبقة من الصقيل على سطوالجدران، لا توجد عليه 
منتالأسمزيج من طبقة فهو يستمد متانته من . البلاط

ثم يتم . توالأسمنالرمل المجفف جيداً وطبقة البورتلاندي
وتصبح على السطحهيدروليكياًالطبقة المصبغة ضغط 

.جزءًا من البلاط



الارضيات الخرسانية المصقوله
عن خرسانة تمت معالجتها هي عبارة 

بأدوات بمكثف كيميائي قبل أن يتم طحنها
لميعها ثم يتم جليها وتطحن أدق تدريجياً 

.لتضاهي الشكل النهائي المصمم











:الارضيات الخشبية
.ةجماليأي منتج يتم تصنيعه من الأخشاب المصممة للاستخدام كأرضيات ، سواء كانت هيكلية أو هي 

.والأنواعع يعد الخشب خيارًا شائعاً كمواد للأرضيات ويمكن أن يأتي بمختلف الأساليب والألوان والقطو 



:تتنوع الارضيات الخشبية الي

سبة وهي مصنوعة من الخشب الحقيقي بن: ارضيات مصنعة من الاخشاب الصلبة* 
عدة تمتاز بسماكة كبيرة ويمكن إعادة صقلها. واحد من الخشبعلي انها لوح . 100٪

نيع ويمكن  استخدامها في مشروعات طويلة الأجل ويمكن ان تأخذ من أماكن تص. مرات
.نهائي بدون تلميع وتلمع في موقع التثبيت او تأخذ الواح ملمعه بشكل 

استخدام ويتم . سم2ألواح الأرضيات الخشبية الصلبة مصنوعة من قطعة خشبية بسمك 
نوب في ، والجوز ، والتوالقيقبخشب البلوط الأحمر ، والبلوط الأبيض ، والصنوبر 

.صناعة ألواح الخشب الصلب



:  من الاخشاب النصف صناعيةالخشبية الارضيات 

التقلباتأو التفاعل مع تشققات أو ( انبعاجات)للثنياحتمالًا تتميز بانها أقل 

.في الرطوبة ودرجة الحرارة

:الخشبية المصنعةالارضيات 

ل الحصوويتم المصنعههي ارضيات مصنعه من الأخشاب 

قة من على الأرضيات الخشبية الرقيقة عن طريق وضع طب

عمل طلاء يتم. صورة فوتوغرافية للخشب على اللوح الليفي

وع ، واقي على الصورة الفوتوغرافية لمقاومة التآكل والدم

.الخشبيةوكذلك لإعطاء اللمسات النهائية للأرضيات 





























......شكراً 


